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Pedido de Esclarecimentos 

 

Exmos. Senhores, 
 
Apesar de extemporâneo, vimos por este meio solicitar os seguintes pedidos de 
esclarecimentos: 
 

 
1- Metodologia com caraterização do ensaio de estanquicidade para que possamos 

custear e todos os concorrentes estejam em condições de igualdade; 
 

2- Estando a resina epóxi a utilizar indicada como “tipo Sikadur 52 Injection”, se for 
essa a resina a utilizar pelo concorrente, não basta apresentar o DOP do produto, 
dado que este produto tem marcação CE? Se mesmo assim for necessário 
realizar um ensaio de viscosidade, quais os parâmetros de viscosidade 
pretendidos? 
 

 
 

 
Sem outro assunto de momento, 
Atentamente 
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